LUNAWOOD

Technicky list — Hladko hoblované dosky a hranoly — profily SHP

Trieda tepelnej Upravy: LunaThermo-D (trieda Thermo-D - durability = odolnost), tepelna uprava 212°C  3°C)
Certifikované tretou osobou - nezavisla kontrola vyrobcov zdruzenych v Medzinarodnej asociacii ThermoWood:
Finotrol Oy - certifikaty €islo 101-02, 115-02, www.finotrol.fi

Vyrobca:

Vyrobné zavody:
Vstupna surovina
Zemé plvodu:
Kvalita produktov:
Povrch:
Indtalacia:

Orientécia pri inStal&cii:

Mhkost’
Typy profilov:
Dizky profilov:

Tolerance rozméri:
Sirka:

Hrabka:

Dizka:

Prie¢ny priehyb:

Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, 741 70 lisalmi (Finsko)

F1-64260 KASKINEN, FI-74170, IISALMI

Borovica lesna (Pinus sylvestris)

Finsko, certifikované PEFC (Cislo certifikatu PEFC-COC-FIN-1521)

»ThermoWood® A*

Hladko hoblovany — garantovana je pohladova a dve prilahlé strany

Urené pre vSetky interiérové a exteriérové, primarne zvislé aplikacie — fasady, a tiez ako
pomocné konstrukcie. Vhodné aj na dal$ie spracovanie — lepenie, vyroba prvkov zahradnej
architektury, atd. Na vodorovnych plochach, prevazne terasach sa mézu objavit vyraznejsie
pozdizne praskliny, ktoré nie je mozné reklamovat. Na terasy si primarne uréené terasové dosky
s dezénom, ktory eliminuje vznik trhlin.

Pohladov4 - licna strana je prava strana, ktoré obsahuije dreri — jadro.
Vady na rubovej — neselektovanej strane profilov nie je mozné reklamovat. Na rubovej strane sG typické

trhliny po tepelnom spracovani aZ do hribky 2 mm a maximalne v stéte Y2 dlzky dosky. Prasklina
neméze byt skrz celt hrubku dosky = nepripustné, s vynimkou koncov dosiek do max. 8cm — vid'. nizsie.
6 % =2 % po vyrobe

SHP 19 x 92/117 mm, SHP 26 x 68/92/117/140 mm, SHP 42 x 42/68/92/117/140 mm.

3-48m

+ 0,50 mm

+ 0,50 mm

- 10 mm/+ 30 mm

povoleny do maximalne 1,5% dizky

VSeobecné hodnotenie , ThermoWood® A“ kvality a Standardny vzhl'ad inStalovanych produktov

* Vplyv jednotlivych vad je hodnoteny pri pohlade na celkovl kvalitu produktu. Vizuélne vady, ktoré nie je mozné vidief z optickej
vzdialenosti 5m nie je mozné povazovaz za vady. Lokélne aj nepovolené vady su pripustné, pokial nie je naruseny celkovy vzhlad.

« Vady mimo bezny Standard triedenia do maximalne 5% objemu dodavky (odchylka triediaceho systému a drobné
vady vzniknuté pri manipuléacii), nie je mozné povazovat za vady, ktoré je mozné reklamovat — tieto drobné vady
je mozné v tomto objeme vymanipulovat vyrezavanim pri spracovani.

+ Profil je neprijatelny, pokial' sa celkovy vzhl'ad vyrazné liSi od vSeobecnych poziadaviek na kvalitu.

+ Niekolko vacsich vad v jednom produkte je pripustnych, pokial' celkovy vzhl'ad zostane prijatelny.

+ VSeobecne plati, Ze 8 cm od koncov profilov nie je triedenych. Mechanické alebo kvalitativne vady a praskliny
objavujlce sa na koncoch profilov do maximalne 8 cm je nutné pri instalacii odrezat, zahladit a zabrdsit hrany.
Tieto vady na koncoch do maximalne 8 cm nie je mozné reklamovat.

+ Nasledny vznik pozdiznych prasklin do 5% objemu nie je mozné ovplyvnit, ani aplikaciou nateru - povazuje sa za prirodzeny prejav.
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Mala diera po suku (nie skrz) na doske je povolena. Jednoducha prasklina suku je povolena.

Smolniky su povolené. Maly chybajlci suk na hrane je povoleny.

Neviditel'né vady po inStalacii su povolené. Malé viditelné vady su povolené.

Maly Cierny suk na hrane je povoleny. Malé pozdizne trhliny na povrchu st povolené.

Rozmerové tolerancie vad su $pecifikované v samostatnom dokumente ,,Standardy dodavok pre exteriérové profily
ThermoWood® (material - borovica lesnd, iprava Thermo-D). Kritéria kvality triedy materialu ,,ThermoWood® A“.
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